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Speckig und
rissig kdnnen
: sie sein — die
guten Stlcke

aus Leder.

- Beim veredelten
Naturprodukt
maogen wir

das Altern.




Dem Leder im Alltag verbunden

G rof3vaters Ledersessel steht heute
in der Bibliothek. Das Leder ist
uber die Jahre briichig geworden. Und
doch fiihlt es sich sehr geschmeidig an -
und warm. Hier kann man gemiitlich sit-
zen und lesen.

Das liebste Stiick aus Leder. Ein anderer
hélt die Ledertasche aus der Schulzeit
noch in Ehren oder die Lederscheide vom
Onkel fiir das Taschenmesser. Speckig oder
sogar rissig kdnnen sie sein, die guten Stii-
cke. Es bleibt dabei, man behilt sie ewig
bei sich. Je dlter das Leder wird, desto scho-
ner ist es doch! Weil die Fasern im Leder,
sie bestehen aus dem sogenannten Kolla-
gen, in alle Richtungen miteinander ver-
woben sind, ist das Material sehr lange
halt- und strapazierbar.
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Ledersohlen bestehen meist aus vegetabil
gegerbtem Rindsleder. Friiher wurden
Ledersohlen mit handgeschmiedeten
Absatz- und Sohlennaglen beschlagen.

Glatt- oder Rauleder

Unsere Lederwaren bestehen meist aus
Rinds-, Schweins-, Ziegen-, Hirsch- oder
Schafleder. Der Gerber stellt aus den Hau-
ten Glatt- oder Rauleder her. Glattleder
begegnet uns bei der Bekleidung und als
Mobel. Auch viele Kleinlederwaren werden
aus Glattleder gefertigt. Es ist ein Oberbe-
griff fiir Lederarten, die mit der Hautober-
seite nach auflen verarbeitet werden. Der
Gerber spricht von der Narbenseite oder
kurz vom Narben.

Besonders schone und gleichmafige Nar-
ben werden noch in den Gerbereien ge-
schmeidig gemacht und meist geféarbt. Die-
ses Material nennt sich Nappa. Nappa ist
sehr wertvoll, man kann das nattrliche
Narbenbild einer Tierhaut noch erkennen.
Meist wird das Glattleder noch weiter bear-
beitet. Es kann bemalt oder gepriagt wer-
den. Bei der Pragung werden mit Walzen,
Stempeln oder mit dem Laser verschiedene
Muster, Bilder oder sogar Narbungen ande-
rer Tiere auf die Haut gepragt.

Velours und Nubuk

Der Begriff Wildleder wird irrtiimlicher-
weise oft mit Rauleder gleichgesetzt. Fiir
den Gerber ist der Begriff des Wildleders
eine Sammelbezeichnung fiir das Leder
von Tieren, die in der freien Wildbahn le-
ben. Eigentliches Rauleder fiihlt sich be-
sonders samtig an, es wird an der Oberfla-
che mit Lederschleifpapier geschliffen.
Wenn die Hautoberseite, also der Narben,
geschliffen wird, erhélt man feines Nubuk.
Wird hingegen die ,,Unterseite“ geschlif-
fen, nennt sich das Ergebnis Velours. Ve-
loursleder wird stdrker als Nubuk aufgeraut
und hat dadurch deutlich lingere Fasern.
Beim klassischen Wildleder wird die Nar-
benseite vollstandig abgestof3en. Dadurch
entsteht auf beiden Seiten Velours.

Mit der Zeit wird Rauleder speckig. Jedes
Leder erhdlt mit der Zeit seine Patina. Und
besonders, wer sich Schuhe, eine Jacke
oder Tasche aus Rauleder zulegt, steht
dazu. Durchaus erwiinscht ist also das Al-
tern von Leder, man kann es trotzdem da-
bei ein wenig pflegen. Die erste und beste
Pflege ist immer der schonende Umgang
mit dem guten Stiick aus Leder.

Der Sackler fertigt Lederbekleidung:
von der Hose iiber die Tracht bis zur
Motorradjacke. Die Kennzeichnung
von Leder, etwa die Beschreibung als
,Echtes Leder*, ist genau festgelegt.
Unvolistandig gekennzeichnete Leder-
waren diirfen reklamiert werden.
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Mit der Zeit erhélt jedes Leder
eine besondere Patina. Wer
Lederwaren schitzt, freut sich
dariiber, wenn sie altern.
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Wasche auf-
hewahren: Der
einst weitgereiste
Lederkoffer ent-
hilt heute stapel-
weise Handtiicher.

GroBvaters Ledersessel eignet sich bestens zum
Schmokern. Noch heute werden groBe Mengen
Leder in der Mobel- und Autoindustrie verarbeitet.

Der Grundétock fiir die Schuhpflege: Lederseife,
Schuhcreme und ein Tuch zum Auftragen. Ein bis

drei Biirsten ergénzen die Ausstattung.
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LEDER PFLEGEN

FEUCHTIGKEIT TUT LEDER GUT

Feuchte Luft ist immer gut, erklart Wolfgang
Sperr, in dessen Lederwerkstatt Lederwaren
und Trachten handgefertigt oder ausgebes-
sert werden. Der gelernte Kirschner emp-
fiehlt, Lederkleidung, aber auch weiche
Ledertaschen und andere Lederwaren eine
Zeit lang in den Nebel zu hangen oder bei
Regen unter einem Dach nach drauBen. Das
Leder nimmt die Feuchtigkeit auf. Dadurch
werden die organischen Schmutzflecken
geldst und man kann sie gegeneinander auf-
reiben oder vorsichtig mit einer Rosshaar-
birste abbursten.

DURCH TRAGEN ERST SCHON
Grundsétzlich muss Lederkleidung langsam
eingetragen werden, damit sie sich dem
Koérper anpassen kann. Durch das Tragen
wird das Leder auch vom eigenen Kérper
gefettet. Ansonsten kann man zur Pflege mit
einem guten Impragnierspray, das immer
einen gewissen Anteil Fett enthélt, gelegent-
lich die Kleidung einspriihen. Stark ver-
schmutzte Lederbekleidung (Glatt- und
Rauleder) ist grundséatzlich mit Lederwasch-
mittel, alternativ mit Wollwaschmittel oder
Kernseifenlauge waschbar. Weil beim Wa-
schen die Farbe verloren gehen kann, das
Leder beim langsamen Trocknen wieder in
Form gebracht und es danach oft noch
rickgefettet werden muss, gibt man seine
Lederkleider jedoch am besten in eine spe-
zielle Reinigungswerkstatt.

DIE SCHUHE SCHONEN
Die Schuhpflege beginnt beim An- und
Ausziehen und bei der Aufbewahrung.

Wer Schuhl6ffel und Spanner verwendet,
schont seinen Schuh. Alle Riemen oder die
Schnirung 6ffnen, bevor man von der Ferse
her mit den Handen den Schuh abstreift.
Nicht etwa den anderen Schuh dafir ein-
setzen. Schuhe bewahrt man am besten an
luftigen, trockenen und dunklen Orten auf.
Das Angebot an Pflegemitteln fiir Schuhe ist
groB3. Bei einem Schuhmacher oder Schus-
ter ist man kompetent beraten. Jeder Schuh
sollte vor dem ersten Tragen eine Grund-
impragnierung erhalten (Schuhcreme oder
Impragnierspray).

SCHUHE PFLEGEN

Als Grundausstattung fir Glattlederschuhe
benétigt man eine Leder- oder Sattelseife
und eine Schuhcreme (Hartwachspaste oder
Emulsionscreme). Ein Tuch oder Lappen
zum Auftragen der Schuhcreme und ein bis
drei Birsten erganzen die Grundausstattung
(Naturfaserbirste oder Birste aus Schweine-
borsten fir groben Schmutz, Rosshaarbiirste
fir Staub und zum Polieren, Ziegenhaar-
burste fur Glanz, Tipp: Nylonstrumpf fir
Spiegelglanz).

Ist der Schuh stark verschmutzt, wird er mit
der Leder- oder Sattelseife nass gereinigt.
Ansonsten genligt eine Trockenreinigung mit
einer Birste. Danach tragt man die Schuh-
creme im besten Falle mehrmals diinn auf
den trockenen Glattlederschuh auf und po-
liert ihn nach einiger Zeit. Uberschiissige
Schuhcreme mit einem Lappen abnehmen.
Zum Schluss wird der Schuh mit der

Birste auspoliert. Ein altbewahrtes Mittel:
Befeuchtet man die Birste mit Speichel,
glanzt der Schuh danach noch mehr.
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Schon zu Urzeiten begann der Mensch damit, Tierhdute zu haltbarem Leder zu verarbeiten.

Er kleidete sich damit, er wohnte darunter, er schrieb darauf. Heute gibt es

verschiedene Verfahren zur Lederherstellung.



In der Zurichterei farbt Markus, der
Sohn des Gerbers, das Samischleder mit
Blauholz. Durch die traditionelle,
natiirliche Blauholzfarbung bleibt der
Charakter des Samischleders erhalten.
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1. Die Beize mit Enzymen sorgt dafiir, dass die
Ware den Gerbstoff gut aufnehmen kann.

2. Letzter Schritt in der Wasserwerkstatt:
Abwelken, die Haute werden ausgepresst.
3. Ist der Gerbstoff (Fischtran) eingearbeitet,
kommen die Haute auf den Trockenhoden.

Hier oxidiert der Tran, die Gerbung entsteht.

4. Mit Lederschleifpapier wird das Rauleder
geschliffen.

5. Alle Arbeitsschritte miissen nahtlos inein-
ander iibergehen, damit das Leder seinen
,2ug” behalt.

6. Das Leder wandert von einer Etappe zur
nachsten: Nach dem Schleifen wird es ent-
staubt und schlieBlich mit Blauholz gefarbt.




B ei der Lederherstellung werden Hiute durch
Gerbstoffe haltbar gemacht. Die urspriinglichs-
ten Verfahren dabei sind Gerbungen mit Rauch, mit
Tierfetten und Fischtranen, die sogenannte Samisch-
gerbung, und mit Alaunsalzen, die sogenannte
Weif3gerbung. Diese Verfahren werden, wenngleich
selten, heute immer noch angewandt.

Heute werden die meisten Hiaute entweder mit der
Chromgerbung oder der Vegetabilgerbung haltbar
gemacht. Bei der Chromgerbung werden die Haute
mit Mineralsalzen gegerbt. Bei der Vegetabilgerbung
- sie wird auch als Pflanzengerbung, Loh- oder Rot-
gerbung bezeichnet - liefern zerkleinerte Rinde,
Zweige oder Blatter den Gerbstoff. Aus ihnen stellt der
Gerber eine sorgfiltig iiberwachte Gerbbriihe her. Die
Auswahl der Pflanzen fiir den Gerbstoff entscheidet
uber die Farbe, die Dichte und andere Eigenschaften
des spdteren Leders. Das Leder fiir hochwertige Leder-
sohlen oder Séttel im Reitsport wird meist mit diesem
Verfahren hergestellt.

Um die Eigenschaften des fertigen Leders zu beein-
flussen, werden oft auch verschiedene Verfahren
kombiniert. Jede Gerberei behandelt die Zusammen-
setzung ihrer Gerbstoffe streng geheim.

In der Samischgerberei

Gerbermeister Thomas Sperr stellt aus Hirschfellen
Samischleder fiir Trachtenmode, fiir Raumausstatter
und Polstereien her. Die Gerberfamilie aus Pottmes
blickt auf eine iiber 200 Jahre alte Familientradition
zuriick. Ein Teil des Sdimischleders bleibt im Haus und
wandert in die Lederwerkstatt zum Bruder. Dort wird
Lederbekleidung aufwendig von Hand gefertigt oder
ausgebessert.

Die Wasserwerkstatt

Die Rohware kommt eingesalzen und gekiihlt in die
Gerberei. In der Wasserwerkstatt finden die zahlrei-
chen Vorarbeiten zur Gerbung statt. Insgesamt sechs
Wochen dauern die Arbeiten hier. Zuerst wird die
Rohware im Ascherfass, einer grofien rotierenden
Trommel, in Wasser gewalkt. Der Prozess wird die
»Weiche“ genannt. Dabei wird der Ware ihr nattirli-
cher Wassergehalt zuriickgegeben. Weil alle chemi-
schen Vorginge bei der Ledererzeugung von Wasser
abhdngen, beeinflusst die Beschaffenheit des Wassers
von Anfang an den ganzen Prozess. Eine der letzten
Arbeiten in der Wasserwerkstatt ist die sogenannte
»Beize“. Dabei werden Enzyme zugefiigt. Danach ist
die Ware so weit vorbereitet, dass sie moglichst viel
Gerbstoff aufnehmen kann. Sdémischleder wird an-
schlieflend mit Fischtran gegerbt. Der Gerbstoff wird
gleichfalls in rotierenden Trommeln eingearbeitet.

Das Samischleder wird mit Blauholz gefarbt. Der Naturfarbstoff farbt das
Leder schwarz, wenn er mit Eisensulfat iiberstrichen wird. Er farbt das
Leder grau, wenn das Metallsalz verdiinnt aufgetragen wird. Fiir einen
gebrauchten Effekt kann das Leder danach wieder geschliffen werden.

Auf dem Trockenboden

Auf dem Trockenboden entsteht die eigentliche Gerbung,
erklart Thomas Sperr. Je nach Witterung dauert der Pro-
zess sechs bis acht Wochen. Der eingewalkte Tran oxidiert.
Dabei verfiarben sich die Haute goldbraun. Jetzt ist aus dem
Material das haltbare Leder geworden. Sein Geruch erinnert
stark an Leinol. Nur etwa drei Prozent des Trans bleiben am
Ende im Leder, der Rest wird in Sodawasser ausgewaschen.
Danach hingt der Gerber das Leder noch einmal zum
Trocknen auf, wobei es wieder hart wird. Im rotierenden
Gerbfass ohne Fliissigkeit klopfen sich die einzelnen Le-
derhdute zum Schluss gegenseitig wieder weich.

Die Zurichterei
Die Oberflachen des Leders bearbeitet der Gerber in der
Zurichterei. Hier wird geschliffen und gefdarbt. Simisch-
leder zahlt zum klassischen Wildleder, bei dem die
Hautoberseite, also der Narben, ganz abgestofien wird.
Dadurch entsteht auf beiden Seiten des Leders Velours.
Thomas Sperr farbt das Sdmischleder auf der urspriingli-
chen Narbenseite mit Blauholz. Das rote Kernholz des in
Mittelamerika beheimateten Campechebaumes liefert
den Rohstoff fiir den Naturfarbstoff. Je nach Zusatz oder
Verarbeitung erhilt das Leder dadurch eine schwarze,
blaue, graue oder beige Farbe. Die Farbung dauert acht
bis zehn Tage. In dieser Zeit tragt der Gerber wiederholt
das Farbholz auf und iiberstreicht es dann mit Eisensul-
fat und einer Rosshaarbiirste. Die Biirstenstriche werden
in einem rotierenden Fass wieder ausgewalkt. H

Text: Stefanie Pfister, Fotos: Gerhard Nixdorf (10), Roland Krieg (7)

KONTAKT Gerberei Thomas Sperr, Lederwerkstatt

Wolfgang Sperr, Von-Gumppenberg-Str. 48, 86554 Péttmes,
Tel.: 08253/6046, www.gerberei-sperr.de

Der Gerber veredelt ein Naturprodukt, er stellt das langlebige Leder her.
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